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23. ZIVEC / FELDSPAR

Zivce sU skupina jednoklonnych (ortoklas, sanidin) a trojklonnych (mikroklin, plagioklas) draselnych a sodno-vapenatych
alumosilikatov. Zivcové horniny su horniny, ktorych charakteristickou zloZkou je niektory mineral zo skupiny Zivcov (alebo ich zmes)
v takej forme, mnoZstve a kvalite, Ze sa moZe priemyselne vyuZivat. Zivce st cenené kvoli obsahu alkalii, ktoré pri zahriati na 1 100
— 1400 °C rozpustaju ostatné zlozky keramickej hmoty — kremefi a kaolin. Zivce patria medzi najrozsirenejsie horninotvorné mineraly
v zemskej kore. Loziska Zivcov sa vo vSeobecnosti delia na nasledujuce genetické typy: Zilné loZiska (Zulové pegmatity, aplity),
intruzivne loziska (zuly) a sedimentarne loZiska (Zivconosné piesky a Strkopiesky). Okrem Zivcovych surovin ako ich nahrady
sa vyuzivaju horniny, ktoré maju obsah alkalii viazany na iny mineral (va¢Sinou nefelin). Vyuzivaju sa najma nefelinické syenity,
menej nefelinické fonolity.

Zivce sa pouzivaju najma v sklarskom a keramickom priemysle (90 %) ako zdroj hlinika pri vyrobe skla, ako tavivo do keramickych
zmesi, glazdr, smaltov a i. V metalurgii sa pouzivaju ako liate prasky. Ako plniva sa pouzivaju pri vyrobe gumy, plastov, farieb a i.

Recyklacia zZivcov sa realizuje v rdmci recyklacie skla, kde predstavuju prvotni vsadzkovu surovinu. Celosvetové Udaje o recyklacii
skla nie s k dispozicii, v USA predstavuje 33 %, v niektorych eurépskych krajinach az 90 % (Svajgiarsko). Najvyznamnejsia nahrada
Ziveov su nefelinické syenity, ktoré nahradzaju Zivce na pouzitie ako taviva v sklarskom a keramickom priemysle. Na Slovensku sa na
tento UcGel pouzivaju keramické tufy a tufity. V ostatnych pripadoch pouzitia (abraziva, plniva) sa nahradzaju zmesami (kremigity
pieskok — Zivec), ilmi, mastencom, pyrofylitom a i.

23.1. Surovinové zdroje SR / Mineral resources

® Loziska zivcov vokoli Rudnika vystupuju ®  Mineralisation of the Rudnik surround deposits is
v gemeriku severne, resp. sv. od rovhomennej obce na related with periphery of granite bodies. It
okraji telesa poprocskych granitov. Tvori ich poloha represented by albite, potash feldspar, muscovite and
intenzivne albitizovanych granitov s mineralnym quartz. Average content of albite is 49 to 54 %, quartz
zlozenim kremen, albit, draselny Zivec a muskovit. content is about 42 %. Raw material is suitable for low-
Hruabka lozisk dosahuje 20 — 44 m. Priemerny obsah meltable ceramic mixtures, for enamel and glazer
Ziveov (Na, K) je 49,2 — 54,0 %, obsah kremeria okolo production. Newly discovered deposits are Rudnik Il
42 %. Ztechnologického hladiska ide o surovinu and Novacany.

vhodnu do nizko tavitelnych keramickych zmesi, na
vyrobu smaltov aglazdr. Novooverené loziska

v uvedenej oblasti st Rudnik Il a Novacany. ®  The Brehov deposit is created by three separated
bodies. Mineralisation of potash feldspar — adular is
® Lozisko Brehov sa nachadza z.od obce. product of rhyodacite body adularisation. Mineralisation
Predstavuju ho 3 samostatné telesa hribky do 24 m. is represented by potash feldspar, quartz, illite and
Lozisko tvoria hydrotermalne zmenené ryodacitové tufy kaolinite. Average feldspar content varies from 44.4 to
vo vrchnej Casti ryodacitového telesa. Adularizaciou 76.7 %. Raw material is suitable for low-meltable
telesa vznikli akumulacie draselného zivca — adularu. ceramic mixtures, for enamel and glazer production.

Mineralne zlozenie suroviny: kremen, draselny Zivec,
illit a kaolinit. Obsah Zivcovej substatncie sa pohybuje

od 44,4 do 76,7 ,%- z t’echnologicl‘(é’ho hladiska ide ®  As a substitute for feldspars could be used rhyolite
0 surovinu vhodnu do nizko tavitelnych keramickych tuffs (exploited deposit Oreské — raw material is used
zmesi, na vyrobu smaltov a glazur. as an additive ceramic substance) and metamorphic

rhyodacites (Ci¢ava deposit).
® Jediné vsucasnosti tazené lozisko pridavnej
keramickej suroviny (nahrady zivcov) je lozisko Oreské.

Lozisko tvori 30 m hruba poloha jemnozmnych ®  Newly discovered deposit Slavosovce consists of
ryolitovych pemzovych tufov a tufitov badenského veku adularised meta-arkoses. Mineral composition
sobsahom 3 - 4 % krystaloklastov (plagioklas, following: albite, illite, locally kaolinite. The total
kremen, titanomagnetit a biotit). Obsah alkalii: K;O feldspar content (Na+K) is about 7 %.

2,98 %, Na,O 2,1 %, CaO 1,85 %. Surovina sa
s uspechom vyuziva ako nahrada za zivce pri vyrobe
dlazdic, kameniny, izolatorov a i.

® Lozisko Citava predstavuje osobitny druh
suroviny, ktora nepatri medzi tufy a oznacuje sa ako
premeneny ryodacit. Lozisko tvori dajka ryodacitov.
Vzhladom na malé mnoZstvo su zasoby nebilan¢né.

® Vperme veporika je zname lozZisko SlavoSovce
budované adularizovanymi metaarkézami. Mineraine
zlozenie: K zZivec (adular), albit, illit, miestami kaolinit.
Celkovy obsah zZivcovej substancie (Na + K) je asi 7 %.
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23.2. Evidované loziska v SR / Registered deposits

ZIVEC A NAHRADY ZIVCOV / FELDSPAR AND SUBSTITUTES

@ tazené lozisko / exploited deposit

ZIVEC / FELDSPAR
1. Rudnik (2 loziska)
2. Brehov

3. Novacany

4. Slavosovce

5. Budi$

23.3. Zasoby a tazba / Reserves and production data

O netazené loZisko / non-exploited deposit

NAHRADY ZIVCOV / FELDSPAR SUBSTITUTES
6. Oreske
7. Cicava

ZIVEC A NAHRADY ZIVCOV / FELDSPAR AND SUBSTITUTES

Rok / Year 1998 1999 2000 2001 2002
Pocet lozisk spolu / Number of deposits ' -- 4 7 8 8
— z toho tazenych / exploited -- 1 1 1 1
Zasoby spolu / Reserves total [kt] -- 7 579 13 822 14 016 14 012
— bilanéné / economic (Z-1 + Z-2) -- 1833 2130 3671 3667
— bilan¢né / economic (Z-3) -- 4 641 10 587 9240 9240
— nebilanéné / potentially economic -- 1105 1105 1105 1105
Tazba / Mining output [kt] -- 6 6 6 4

"vratane lozisk nahradnych Zivcovych surovin
Tincluding deposits of feldspar substitutes

23.4. Obchodna statistika / Trade statistics

Na Slovensku sa tazia nahradné Zivcové suroviny
v obmedzenom mnozstve, spotreba suroviny je
v podstatnej miere krytd dovozom, najma z Ceskej
republiky (55 %) aRumunska (25 %). Hodnota
dovezenych Zivcov v roku 2002 predstavovala 42,4 mil.
Sk.

DOVOZ/VYVOZ - ZIVEC, NEFELIN A NEFELINICKY SYENIT

Demand for feldspar is almost completely satisfied
by import, domestic production is minimal. In 2002,
value of imported commodities reached 42.4 million
SKK. Feldspar was imported mostly from the Czech
Republic (55 %) and Rumania (25 %).

IMPORT/EXPORT DATA - FELDSPAR, NEPHELINE AND NEPHELINE SYENITE

Rok / Year 1998 1999 2000 2001 2002
Dovoz / Import [kt] ! 20 e 18,2 26,5 30,3 30e
Viyvoz / Export [kt] ' N N N N N
Dopyt / Demand [kt] * N 23e 26e 25e 34e

" polozka colného sadzobnika 2529 10 a 2529 30 / Item 2529 10 and 2529 30 of the Customs Tariff
2 dopyt (zdanliva spotreba) = produkcia + import — export / demand (apparent consumption) = Production + Import — Export
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Colné sadzby / Customs tariff (%):

PHS /HS code = Nazov/ Iltem Vseobecné / Common Zmluvné / Contractual
2529 10 Zivec / Feldspar Bez cla / Duty-free Bez cla / Duty-free
2529 30 Leucit, nefelin a nefelinicky syenit Bez cla / Duty-free Bez cla / Duty-free

Leucite, nepheline and nepheline syenite

23.5. Tazobné organizacie v SR / Mining companies
KERKO, a. s., Kosice.

Na Slovensku sa taZi jediné loZisko nahradnych
Zivcovych surovin, Oreské (4 kt v roku 2002). Tazbu
realizuje KERKO, a. s., KoSice. Surovina sa pouziva pri
vyrobe keramickych vyrobkov (dlazdic, kameniny a pod.).

23.6. Svetova vyroba / World production

Tazba Zivcov dosiahla v roku 2001 takmer 9,9 mil. t
(narast 03 %). ZvySena tazba odraza dopyt po
surovine, vyuzivanej najma pri vyrobe obalového skla.
Dominantné postavenie v produkcii si udrziava
Taliansko.

Svetové zasoby Zivcov su vzhladom na spotrebu
dostatocné. Suhrnna Statistka sa celosvetovo
nespracuvala.

SVETOVA TAZBA - ZIVEC
WORLD MINE PRODUCTION - FELDSPAR

The only exploited deposit is Oreské (4 kt in 2002),
where feldspar substitutes (rhyolite tuffs) are recovered
by KERKO, a. s., Kosice. Material is used for ceramic
production.

World production of feldspar increased by 3 % to
almost 9.9 Mt in 2001. The largest end use of feldspar
are glass containers, consumption of those is growing.
The major producer is ltaly.

World reserves are sufficient concerning the world
consumption. World reserves data are not available.

Rok / Year 1997

1998 1999 2000 2001

Tazba / Mining output [kt] 8 650

9330r 9980r 9580r 9870

Na tazbe sa vr. 2001 podielali najma tieto Staty
(podla USGS Minerals Yearbook 2002):

Taliansko.................. 26,3 %;
Turecko.........cc.ooe...... 12,2 %,
USA. ..o, 8,1 %

The major producers in 2001 (according to the
USGS Minerals Yearbook 2002):

ftaly....coeecveeieaennnn. 26.3 %;
TUrKEY...oooeesie 12.2 %;
USA..iee 8.1%

23.7. Ceny na svetovom a domacom trhu / World and domestic market prices

Ceny niektorych komodit uvadzanych ¢asopisom
Industrial Minerals (december 2002):

Zivec sklarsky, sypany, 30 mesh (Na), EXW USA

Feldspar, glass grade, bulk

Zivec sklarsky, sypany, 80 mesh (K), EXW USA
Feldspar, glass grade, bulk

Zivec keramicky (K), sypany, FOB India.............

Indian feldspar, ceramic grade (K), bulk

Zivec sklarsky, 500 mikrénov, baleny, FOB Gulluk (Turecko)................cceeeeeeeen.

Turkish feldspar, glass grade, bagged

Priemerna cena zZivcov dovazanych na Slovensko
v roku 2002 bola 1 535 Sk/t.

Prices of some traded commodities according to the
Industrial Minerals (December 2002):

40 - 52 USD/st;

............................................. 85 — 90 USD/st.

25— 27 USD#;

54 - 56 USDft;

Average price of feldspar imported to Slovakia was
1,635 SKK/t in 2002.
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