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21. ZLIEVARENSKE A SKLARSKE PIESKY / FOUNDRY & GLASS SANDS

Zlievarenské piesky su zrnité, svetlo sfarbené horniny (kremenné piesky a pieskovce), ktoré su alebo priamo, alebo po Uprave
vhodné na vyrobu zlievarenskych foriem a jadier. Hlavné pozZiadavky su dostatocna Zziaruvzdornost, pevnost a vhodna zrnitost
(velkost stredného zrna a pravidelnost zrnenia). Prirodzené zlievarenské piesky sa vzhladom na ich variabilitu ¢oraz CastejSie
nahradzaju kremennymi pieskami, do ktorych sa vmieSava ur€éené mnozstvo vaznej primesi, spravidla bentonitu.

Sklarske piesky su zrnité, svetlo sfarbené az biele horniny (kremenné piesky a pieskovce), ktoré sa po Uprave (drvenie, pranie,
triedenie) pouzivaju ako surovina na vyrobu skla. Poziadavky na kvalitu sa menia v zavislosti od druhu vyrabaného skla. Pri vyrobe
suroviny vy$sej kvality je potrebné zniZit obsah farbiacich oxidov (Fe,Os, TiO,, Al,O3) elektromagnetickou separaciou alebo flotaciou.

Zlievarenské piesky sa v zavislosti od obsahu a povahy vyplavitelnych latok (zfn pod 0,02 mm), velkosti stredného zrna, pravidelnosti
zrnitosti a chemického zlozZenia delia na zlievarenské piesky do foriem na ocelové odliatky, Specialne odliatky z ostatnych kovov, na
oceloliatinu a na piesky na sivu zliatinu. V praxi sa rozli$uju prirodzené zlievarenské piesky — pouzitelné priamo alebo po minimalnej
Uprave — a kremenné zlievarenské piesky (bez ilov), ktoré sa pri vyrobe formovacich zmesi doplifiaji bentonitovymi alebo
organickymi spojivami. Sklarske piesky sa pozivaju na vyrobu sklarskeho kamera na vyrobu plochého, obalového, niektoré druhy
technického a uzitkového skla, kvalitnej$ie druhy sa pouzivaju na vyrobu kristalového, polooptického a technického skla.

Zlievarenské piesky sa na formovanie pouzivaju v zmesi s bentonitom, vodnym sklom a i. Po prechode Ziarovym procesom sa ich
vlastnosti menia do takej miery, ktora takmer vylucuje ich opakované pouzitie. Sklarske piesky sa nerecykluju, pouziva sa vytriedeny
sklarsky odpad. Zlievarenské piesky do formovacich zmesi sa pri presnom liati a v niektorych inych pripadoch daju nahradit drvenym
olivinom, staurolitom alebo chromitom s grafitovym spojivom. Ide v§ak o ekonomicky naro¢nejsie nahrady. V sklarstve sa piesok ako

zdroj SiO, nahradza zilnym kremerfiom, odpadovym sklom, umelym SiO; a i.

21.1. Surovinové zdroje SR / Mineral resources

NajvyznamnejSi zdroj zlievarenskych a sklarskych
pieskov su eolické kvartérne piesky v slovenskej Casti
Viedenskej panvy na Zahori (Sajdikove Humence,
Sastin-Straze, Malacky, Plavecky Mikulas a i.). Menej
vyznamné su eolické kvartérne  piesky vo
Vychodoslovenskej panve (Kralovsky Chimec, Svatuse
a i.). Piesky v neogénnych panvach Zapadnych Karpat
ako produkt molasovej sedimentacie su
charakteristické polymineralnym zloZzenim. Typickym
predstavitelom je loZisko zlievarenskych pieskov Sid v
LuCenskej kotline.

® Kvartérne eolické piesky v Zahorskej nizine su
perspektivnou surovinou. Tvoria duny a presypy hrubky
az 30 m. Vznikali veternou erdziou z aluvialnych naplav
a teras Moravy v obdobi wirmu. Ich predstavitefom su
tazené loziska Sajdikove Humence a Sastin-Straze.
Piesky su velmi dobre vytriedené (dsp = 0,26 mm), s
velmi nizkym podielom frakcie pod 0,02 mm (1 — 3 %).
Obsah Zivcov (7 — 15 %) smerom na povrch klesa.
Cast suroviny sa upravuje na niekolko druhov
zlievarenskych pieskov vhodnych na odlievanie sivej
zliatiny, ako aj sklarskych pieskov. Prevlada vSak
pouzitie v stavebnictve.

® Kuvartérne eolické piesky vo Vychodoslovenskej
panve v SirSom okoli Kralovského Chimca (Svatuse,
Biel, Malé Trakany a i.) su v porovnani s loziskami na
Zahori menej vyznamné (menSie, sCasti nebilancéné
zasoby, nizSia kvalita, viazané zasoby). Surovina
vyhovuje aj na pouzitie v stavebnictve — na maltu,
jemné omietky, vyrobu vapenno-piescitych tehal.

®  VLuCenskej kotline bolo overené lozisko
sklarskych pieskov Hrabovo. Zlievarenské piesky
zastupuje lozisko Sid.
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The most important sources of foundry sands are
Quaternary wind blown sands in Slovak part of the
Vienna basin. (deposits Sajdikove Humence, Sastin-
Straze, Malacky, Plavecky Mikulas a. o0.). Less
important are Quaternary wind blown sands of the
East-Slovakia basin (deposits Kralovsky Chimec,
Svétuse a. o.).

®  Quaternary wind blown sands of the north part of
the Vienna basin are the prospective raw materials of
this type. They originated by the wind erosion of the
Morava river fluvial accretions. Drifted dunes are of 30
m thickness. Deposits Sajdikove Humence and Sastin-
StraZze are exploited deposits of foundry and glass
sands in Slovakia. Sands are well sorted and usable
(after processing) for grey castings and container glass
production. Nevertheless, usage in building industry is
prevailing.

® In the East-Slovakia basin, foundry sand deposits,
compared with those of the Vienna basin, are less
important due to quality of raw material and blocking
of reserves. Sands are suitable also for building
industry (mortars, plasters and lime-sand brick
production).

® The Neogene basin sands of the West
Carpathians are characterised by polymineral
composition represented by Sid and Hrabovo deposits,
situated in the Lucenec fold.



NERASTNE SUROVINY SR 2005 / SLOVAK MINERALS YEARBOOK 2005

21.2. Evidované loziska SR / Registered deposits

ZLIEVARENSKE A SKLARSKE PIESKY / FOUNDRY & GLASS SANDS

1. Sajdikove Humence (2) 5. Bazantica (2)

2. LakSarska Nova Ves 6. Pavlovce nad Uhom (2)
3. Zahorie 7. Somotor

4. Malacky 8. Vojka

21.3. Zasoby a t'azba / Reserves and production data

@ taZené lozisko / exploited deposit

O netazené lozZisko / non-exploited deposit

9. Svatuse

10. Kralovsky Chimec

11. Kapona
12. Sid

ZLIEVARENSKE A SKLARSKE PIESKY / FOUNDRY AND GLASS SANDS

13. Hrabovo
14. Sastin-Straze (2)

Rok / Year 2000 2001 2002 2003 2004
Pocet lozisk spolu / Number of deposits 21 21 23 18 18
— z toho tazenych / exploited 1 1 2 2 2
Zasoby spolu / Reserves total [kt] 657 455 655 540 979 497 576 033 997 322
— bilanéné / economic (Z-1 + Z-2) 456 608 456 093 669 848 251012 672 740
— bilanéné / economic (Z-3) 200 118 198 718 309 435 324 807 324 368
— nebilanéné / potentially economic 729 729 214 214 214
Tazba / Mining output [kt] 497 512 600 560 436

TAZBA ZLIEVARENSKYCH A SKLARSKYCH PIESKOV / INDUSTRIAL SANDS MINING 1994 — 2004
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21.4. Obchodna statistika / Trade statistics

Spotreba kremennych a kremicitych pieskov na
Zlievarenské, sklarske a stavebné ucely je na
Slovensku v podstatnej miere kryta domacou tazbou.
Hodnota exportu dosiahla 63 mil. Sk. Hodnota
dovezenej suroviny v roku 2004 predstavovala 99,5
mil. Sk. DovaZzana surovina, najma z Ceskej republiky
(78 %), sa spracuva hlavne v sklarskom priemysle.

Demand for foundry and glass sands was covered
mainly by domestic production in 2004. Value of export
reached 63 million SKK. Value of imported
commodities (silica sands) reached 99,5 million SKK.
Most of imported silica sands, particularly from the
Czech Republic (78 %), are used in the glassmaking
industry.

DOVOZ/VYVOZ - KREMENNE PIESKY
IMPORT/EXPORT DATA - SILICA SANDS

Rok / Year 2000 2001 2002 2003 2004
Dovoz / Import [kt] ' 150 110 93 109 97
Vyvoz / Export [kt] ! 0 0 0 90 164
Dopyt / Demand [kt] 2 647 622 693 579 369

" polozka colného sadzobnika 2505 10 / ltem 2505 10 of the Customs Tariff
2 dopyt (zdanliva spotreba) = produkcia + import — export / demand (apparent consumption) = Production + Import — Export

Colné sadzby / Customs tariff (%):

PHS / HS code Nazov / Item Vseobecné / Common Zmluvné / Contractual

Kremicité a kremenné piesky

250510 Siliceous sands

35,0 3,8

21.5. Tazobné organizacie v SR / Mining companies

KERKO a. s., Kosice; 3
KERKOSAND, spol. s r. 0., Sajdikove Humence.

21.6. Svetova vyroba / World production

SVETOVA TAZBA - PRIEMYSELNE KREMENNE PIESKY A STRKY
WORLD MINE PRODUCTION — INDUSTRIAL SILICA SAND AND GRAVEL

Rok / Year 2000 2001 2002 2003 2004
Tazba / Mining output [Mt] 114 r 114r 113r 113r 115¢e

The major producers in 2004 (according to the
USGS Minerals Yearbook 2004):

Na tazbe sa vr. 2004 podielali najma tieto Staty
(podla USGS Minerals Yearbook 2004):

Slovinsko...
Nemecko..................

21.7. Ceny na svetovom a domacom trhu / World and domestic market prices

Prices of traded commodities, according to the
Industrial Minerals (December 2004):

Ceny obchodovanych komodit podla Casopisu
Industrial Minerals (december 2004):

Zlievarensky piesok suseny, volne lozeny, EXW UK................. 15,50 — 16,50 GBP/t;
Foundry sand, dry, bulk
Sklarsky piesok pre obalové sklo, EXW UK...........ccocceeriernnenne 15 - 17 GBP/.

Glass sand, flint, container

Average price of silica sands imported to Slovakia
(HS item 2505 10) was 1,025 SKK/t in 2004.

Priemerna cena kremennych pieskov dovezenych
na Slovensko (polozka HS 2505 10) v roku 2004 bola
1025 Skit.
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