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11. KAOLIN / KAOLIN

Kaolin je biela alebo svetlo sfarbena hornina zloZena prevazne z kaolinitu a z nerozlozenych mineralov materskych hornin (zivce,
kremen, sfudy), ktora sa nachadza na mieste svojho vzniku (primarne kaoliny), alebo vznikla preplavenim (sekundarne — kaolinové
piesky a ily). Kaolin vznikol najéastejSie v procese zvetravania alebo hydrotermalnymi procesmi z réznorodych hornin bohatych na
Zivce (granitoidy, ruly, arkézy a i.). RozliSujeme tri genetické typy lozZisk kaolinu: zvetravacie, hydrotermalne a sekundarne —
sedimentarne loziska (kaolinické piesky a Strky).

Kaolin sa vdaka bielej farbe, Ziaruvzdornosti, chemickej inertnosti, lahkej dispergovatelnosti a nizkej abrazivite pouziva (v surovom
stave alebo po Uprave plavenim) na vyrobu porceldnu, obkladaciek, papiera (ako plnivo alebo na upravu povrchu — asi 50 % svetovej
produkcie), gumy, plastov, farieb, Ziaruvzdornych materidlov, keramickych vlakien, PVC a i. Kaolin sa pouziva aj v kozmetike,
farmaceutickom a potravinarskom priemysle.

V keramickom priemysle sa recykluje Cast Erepov. Vplyv zvySujlucej sa recyklacie papiera ma zanedbatelny vplyv na spotrebu
kaolinu. Recyklovany papier si vyzaduje len minimalny obsah kaolinu. Pri vyrobe porcelanu je kaolin nenahraditelny. V keramickej
vyrobe je kaolin ¢iastoéne nahraditelny ilom, mastencom, wollastonitom a mullitom, ale zva¢sa ide o cenovo naroénejSie nahrady.
Pri vyrobe papiera (kde sa spotrebuje takmer polovica celkovej produkcie kaolinu) si moznosti nahrady najvacsie: supermletym
vapencom, dolomitom, svetlou sludou, mastencom, wollastonitom a i. V pripadoch, kde sa kaolin pouziva ako plnivo (izolaéné
materidl, farby, sklené vlakna), si moznosti nahrady podobné ako v pripade vyroby papiera. Pri vyrobe Ziaruvzdornych materialov
a v stavebnictve je kaolin mozné nahradit inymi surovinami pozadovanych vlastnosti.

11.1. Surovinové zdroje SR / Mineral resources

Loziska kaolinu sa v Zapadnych Karpatoch In the West Carpathians, kaoline deposits are
nachadzaju v LuCenskej kotline, vo Vychodoslovenskej situated in the Lucenec fold, East-Slovakia basin and
panve a v Ziarskej kotline. V prvych dvoch oblastiach the Ziar fold. These deposits are of residual and
sa loziska zaraduju k rezidualnemu typu, v Ziarske; hydrothermal types.

kotline k hydrotermalnemu typu.
®  Kaolin deposits of the Lucenec fold originated by

® V LucCenskej kotline vznikali loziska kaolinu weathering (kaolinization) of the Palaeozoic meta-
zvetravanim (kaolinizaciou) paleozoickych metaryolitov rhyolites, sericite/chlorite phyllites and Permian to
a sericiticko-chloritickych fylitov gemerika a permskych Lower Triassic arcoses and phyllites of the cover
az spodnotriasovych arkéz a fylitov obalovej série formation. Material requires processing due to higher
veporika. Predstavitefom lozisk prvého typu je mica content. The deposit Horna Prievrana of this type
exploatované lozisko Horna Prievrana. Kaolin sa has been exploited since 1970 and raw material has
pouziva od r. 1970 na vyrobu obkladaciek been used for the tile production.

v keramickom zavode Vidina pri Lucenci.
®  Another exploited deposit Poltar — Vysny Petrovec

®  Predstavitelom lozisk druhého typu je lozisko is composed of kaolin sands, redeposited from residual

Poltar — VySny Petrovec. Ide o kaolinické piesky deposits. Raw material contains quartz, kaolinite and

redeponované z rezidualnych lozisk. Surovina substantial admixture of illite.

obsahuje okrem kremena a kaolinitu znacnu primes

illitu. ®  Rudnik and Novacany deposits represent kaolin
accumulations of the East-Slovakia basin. Deposit

® Vo Vychodoslovenskej panve su predstavitelmi originated by granites weathering. Exploitation on

loziska Rudnik (kaolinit, illit), Novacany a Michalovce — Rudnik deposit has been running since 1995.

Biela hora (halloyzit a kaolinit). Halloyzit a kaolinit na

lozisku Michalovce — Biela hora vznikal zvetravanim ®  Economically insignificant deposit Ziar nad

ryolitov a ich tufov v obdobi po strednom sarmate. Hronom — Podhdj represents hydrothermal type of

Tazba na tomto |,°%'Sk” sa zastavila v roku 1982. Od kaolin deposit. It originated by kaolinization of the

roku 1995 je vtazbe loZisko Rudnik, ktoreé vzniklo Upper Sarmatian rhyolite extrusions. Raw material is

zvetravanim poprocskych granitov. composed of kaolinite with admixture of cristobalite,

montmorillonite, feldspar and quartz.
®  Predstavitelom hydrotermalneho typu kaolinovych
loZisk je ekonomicky malo vyznamné lozisko Ziar nad
Hronom — Podh3j. Kaolinizacia postihla niektoré useky
ryolitovych extrizii veku vrchny sarmat — spodny
panon. Surovinu tvori kaolinit s primesou cristobalitu,
montmorillonitu, Zivca a kremenia.
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11.2. Evidované loziska SR / Registered deposits

1. Rudnik (2 loziska)

2. Poltar — Horna Prievrana (2)
3. Poltar — VySny Petrovec

4. Pondelok

KAOLIN / KAOLIN

5. Uhorské
6. Breznicka
7. Mladzovo
8. Kalinovo

11.3. Zasoby a t'azba / Reserves and production data

KAOLIN / KAOLIN

® tazené lozZisko / exploited deposit

O netazené lozZisko / non-exploited deposit

9. Ziar nad Hronom — Podh3j
10. Cinobana

11. Novacany (2 loziska)

Rok / Year 2000 2001 2002 2003 2004
Pocet lozisk spolu / Number of deposits 14 15 14 14 14
— z toho tazenych / exploited 3 3 3 3 3
Zasoby spolu / Reserves total [kt] 60 072 63 021 59 998 60 026 59 978
— bilanéné / economic (Z-1+Z-2) 28 317 29708 28 243 28 209 28 161
— bilan¢né / economic (Z-3) 31529 33087 31529 31529 31529
— nebilanéné / potentially economic 226 226 226 288 288
Tazba / Mining output [kt] 32 35 33 31 46

TAZBA KAOLINU / KAOLIN MINING OUTPUT 1994 — 2004
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11.4. Obchodna Statistika / Trade statistics

Spotrebu kaolinu na Slovensku v podstatnej miere
kryje dovoz. Domaca tazba zabezpecuje okolo 38 %
spotreby suroviny na Slovensku (2004). Surovina sa
tradidne dovaza najméa z Ceska (88 %) a Ukrajiny (8
%). Hodnota dovezenych komodit v roku 2004 dosiahla

Demand for kaolin is satisfied mostly by imports in
Slovakia. Domestic production covered about 38 % of
kaolin consumption in 2004. Kaolin was imported
mostly from the Czech Republic (88 %) and Ukraine (8
%). Value of imported commodities reached 183 million

183 mil. Sk. SKK.

DOVOZ/VYVOZ — KAOLIN

IMPORT/EXPORT DATA — KAOLIN
Rok / Year 2000 2001 2002 2003 2004
Dovoz / Import [k{] ' 82 94 112 89 74
Viyvoz / Export [kt] ' 0 0 1 0 -
Dopyt / Demand [kt] 2 114 129 144 120 120

" polozka colného sadzobnika 2507 / ltem 2507 of the Customs Tariff
2 dopyt (zdanliva spotreba) = produkcia + import — export / demand (apparent consumption) = Production + Import — Export

Colné sadzby / Customs tariff (%):

PHS / HS code Nazov / Item

Vseobecné /| Common Zmluvné / Contractual

Kaolin a iné kaolinové ily

2507 Kaolin and other kaolinic clays

Bez cla / Duty-free Bez cla / Duty-free

11.5. Tazobné organizacie v SR / Mining companies
KERKO, a. s., KoSice;

PSK, spol. s r. 0., LuGenec.

11.6. Svetova vyroba / World production

Svetové zasoby kaolinu sa odhaduju na viac ako

World reserves of kaolin are estimated at more than

12 000 mil. t. 12,000 Mt.

SVETOVA TAZBA - KAOLIN

WORLD MINE PRODUCTION — KAOLIN
Rok / Year 1999 2000 2001 2002 2003
Tazba / Mining output [kt] 41400t 42 800 42 900 41100 r 41000 e

Na tazbe sa vr. 2003 podielali najma tieto Staty
(podla USGS Minerals Yearbook 2003):

Kolumbia*................. 21 %);

Uzbekistan 13 %;
Ceska republika........ 10 %.

* vratane ostatych ilov / including common clay

The major producers in 2003 (according to the
USGS Minerals Yearbook 2003):

Colombia*

11.7. Ceny na svetovom a domacom trhu / World and domestic market prices

Ceny niektorych obchodovanych komodit podla
Casopisu Industrial Minerals (december 2003):

Prices of some traded commodities according to the
Industrial Minerals magazine (December 2003):

Keramicka kvalita, EXW Francuzsko.................. 40 — 100 GBP/.

Ceramic grade, bulk

Kaolin, plnivova kvalita, ex-Georgia, USA......... 80 — 100 USD/st.

Filler grade, bulk

Priemerna cena kaolinu dovezeného na Slovensko
v roku 2004 bola 2 475 Sk/t.

Average price of kaolin imported to Slovakia was
2,475 SKK/t in 2004.
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